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Optimasi Campuran Mortar dan Beton dengan
Polimer Alami Gracilaria Sp. dan Bahan Tambah Madu

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51  Kesimpulan
5.1.1 Mortar

1.

Kuat tekan rerata mortar pada umur 7 hari yang tertinggi adalah benda
uji KT-M-M0,03-GI,5 sebesar 28,64 MPa, sedangkan yang terendah
adalah benda uji KT-M-MO,UB-GO,I sebesar 25,76 MPa,

Kuat tekan rerata mortar pada umur 14 harj yang tertinggi adalah
benda uji KT-M-M0,03-GO,2 sebesar 30,32 MP3, sedangkan yang
terendah adalah benda uji KT-M-M0,0B-G0,0S sebesar 25,04 MPa,
Kuat tekan rerata mortar pada umur 28 hari yang tertinggi adalah
benda uji KT-M-M0,03-G0,05 sebesar 35,44 MPa, sedangkan yang
terendah adalah benda uji KT-M-MO,U3-GO,2 sebesar 27,92 MPa,
Benda uji KT-M-M0,03-G0,2 memiliki kuat tekan yang tinggi pada
umur 14 hari dan mengalami - penurunan pada umur 28 hari
dikarenakan reaksi kimia yang terjadi,

Komposisi optimum untuk mortar adalah benda uji KT-M-MO0,03-
GO0,1 dimana penggunaan. madu-sebesar 0,03% dari berat semen dan
agar-agar sebesar 0,1% dari berat semen, didapatkan hasil pengujian
kuat tekan yang semakin bertambah dari umur 7 hari, 14 hari, hingga
ke 28 hari.

5.1.2 Beton

1.

Kuat tekan rerata beton pada umur 7 harj yang tertinggi adalah benda
Wi KT-B-M0,03-G1 sebesar 23,44 MPa, sedangkan yang terendah
adalah benda wji KT-B-M0,03-G0,1 sebesar 17,33 MPa,
Kuat tekan rerata beton pada umur 14 hari yang tertinggi adalah benda
wi KT-B-M0,03-G0,05 sebesar 26,24 MPa, sedangkan yang terendah
adalah benda uji KT-B-M0,03-G0,1 sebesar 21,53 MPa,
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3. Kuat tekan rerata beton pada umur 28 harj yang tertinggi adalah benda
uji KT-B-M0,03-G0,05 sebesar 29,30 MPa, sedangkan yang terendah
adalah benda uji KT—B-M0,0S-GI,S sebesar 26,63 MPa,

4. Komposisi optimum untuk beton adalah benda w1 KT-B-MO0,03-
G0,05 yang menggunakan madu sebesar 0,03% dari berat semen dan
agar-agar sebesar 0,05% dari berat semen, karena gradasi kuat tekan

pada umur 7, 14, dan 28 hari yang terus meningkat, memiliki kuat
tekan yang tinggi dan mempertimbangkan komposisi yang efisien dan
ekonomis,

5. Persentase kenaikan kuat tekan umur 28 harj benda uji KT-B-M0,03-
G0,05 terhadap benda uji KT-B-K sebesar 29,19%,

5.2 Saran

1. Pengpunaan mady dan agar-agar dalam penelitian ini_dapat dijadikan
referensi dan dikembangkan untuk penelitian lainnya;

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan pada campuran beton polimer
termodifikasi dengan dosis optimum yaity menggunakan madu 0,03%
dan agar-agar 0,05%,

3. Kualitas material yang-akan-digunakan dalam penelitian dibuktikan
melalui pengujian bahan dj laboratorium dengan memenuhi parameter
yang disyaratkan oleh standar yang berlaku.
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