Perpustakaan Unik

LAMPIRAN I

GAMBAR BAHAN PENELITIAN



Gambar LII - 1 Semen

Gambar LII - 3 Kerikil



Gambar LII - 4 Air

Gambar LII -5 Larutan Tebu

Gambar LII - 6 Sukrosa



Gambar LII - 7 Gula Pasir
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LAMPIRAN 111

GAMBAR PERALATAN PENELITIAN
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Gambar LIII - 1 Shieve Shacker

Gambar LIII - 2 Timbangan



Gambar LI1II - 3 Concrete Mixer
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LAMPIRAN 1V

TABEL KOMPOSISI
BAHAN TAMBAH BERBASIS GULA
UNTUK BENDA UJI



Tabel LIV

KOMPOSISI BAHAN TAMBAH BERBASIS GULA UNTUK BENDA UJI

No. | Kode Benda bahan tambah | Bagian Sukrosa Bagian Gula Bagian Larutan Jumlah
Uji dr berat semen dalam Bahan Pasir dalam Tebu dalam Bahan Benda
Tambah Bahan Tambah Tambah Uji
(%) (9r) (9r) (9r)
1 M-I-A-01 0.03% 0 15 15 15
2 M-1-A-02 0.03% 0.5 15 1 15
3 M-1-A-03 0.03% 1 0.5 15 15
4 M-1-B-04 0.03% 0 1 0.5 15
5 M-I11-A-03 0.30% 0.5 15 15
6 M-11-B-01 0.30% 0.5 {5 1 15
7 Kontrol . 5 % - 15
Jumlah 105




LAMPIRAN V

GAMBAR BENDA UJI



Gambar L.2 Benda Uji Yang Sudah Di Uji Tekan



Gambar L.4 Pengangkatan Benda Uji Di Pantai Marina
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Gambar L.5 Benda Uji Yang Sudah Diangkat Dari Laut Lalu Ditimbang
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