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1. Analisis Saringan Tanah Kradenan 

Langkah pengujian perhitungan analisis saringan Tanah Kradenan sebanyak 355 

gram didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Nomor Saringan  = 4 

Ukuran Saringan  = 4,75 mm 

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

184,7
 x 100% = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0% = 100 % 

 

2. Nomor Saringan  = 10 

Ukuran Saringan  = 2,0mm 

Berat Tertahan   = 0gram 

% Tertahan   = 
0

184,7
 x 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0% = 100 % 

 

3. Nomor Saringan  = 20 

Ukuran Saringan  = 0,85mm 

Berat Tertahan   = 0 gram  

% Tertahan   = 
0

148,7
 x 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0% = 100 % 

 

4. Nomor Saringan  = 40 

 Ukuran Saringan  = 0,425mm  

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

184,7
 x 100%   = 0 %   

% Lolos    = 100% - 100%= 0 % 

 

5. Nomor Saringan  = 80 

Ukuran Saringan  = 0,18 mm 
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Berat Tertahan   = 2 gram 

% Tertahan   = 
2

184,7
 x 100% = 1,08 % 

% Lolos    = 100% - 1,08%= 98,92 % 

 

6. Nomor Saringan  = 120 

Ukuran Saringan  = 0,125 mm 

Berat Tertahan   = 3 gram 

% Tertahan   = 
3

184,7
 x 100%   =  1,62  % 

% Lolos    = 98,92% - 1,62% = 97,29 % 

 

7. Nomor Saringan  = 200 

Ukuran Saringan   = 0,075 mm 

Berat Tertahan   = 9,8 gram 

% Tertahan   = 
9,8

184,7
 x 100%   = 5,31 % 

% Lolos     = 97,29% - 5,31% = 91,99 % 

 

8. Nomor Saringan  = PAN 

Berat Tertahan   = 169,9 gram 

% Tertahan   = 
169,9

184,7
 x 100%   = 91,99 % 

% Lolos     = 91,99% - 91,99% = 0 % 

 

2. Analisis Saringan Tanah DesaTinanding 

Langkah pengujian perhitungan analisis saringan Tanah Desa Tinanding sebanyak 

400 gram didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Nomor Saringan  = 4 

Ukuran Saringan  = 4,75 mm 

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

165,2
 x 100% = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0% = 100 % 
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2. Nomor Saringan  = 10 

Ukuran Saringan  = 2,0mm 

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

165,2
 x 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0%  = 100 % 

 

3. Nomor Saringan  = 20 

Ukuran Saringan  = 0,85mm 

Berat Tertahan   = 0 gram  

% Tertahan   = 
0

165,2
 x 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0%  = 100 % 

 

4. Nomor Saringan  = 40 

Ukuran Saringan  = 0,425mm 

Berat Tertahan   = 32,9 gram 

% Tertahan   = 
0

165,2
 x 100%   = 0 %   

% Lolos    = 100% - 0%  = 100 % 

 

5. Nomor Saringan  = 80 

Ukuran Saringan  = 0,18 mm 

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

400
× 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0%  = 100 % 

 

6. Nomor Saringan  = 120 

Ukuran Saringan  = 0,125 mm 

Berat Tertahan   = 0 gram 

% Tertahan   = 
0

165,2
× 100%   = 0 % 

% Lolos    = 100% - 0%  = 100 % 
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7. Nomor Saringan  = 200 

Ukuran Saringan  = 0,075 mm 

Berat Tertahan   = 6,5 gram 

% Tertahan   = 
6,5

165,2
× 100%   = 3,93 % 

% Lolos    = 100% - 3,93% = 96,07 % 

 

8. Nomor Saringan  = PAN 

Berat Tertahan   = 158,7 gram 

% Tertahan   = 
158,7

165,2
× 100%   = 96,07 % 

% Lolos    = 96,07% - 96,07% = 0 % 

3. Analisis Uji Hidrometer Sampel Tanah Keradenan 

Contoh Perhitungan Uji Hidrometer Sampel Tanah Keradenan 

Berat tanah basah   = 40 gram 

Berat tanah kering  = 14,75 gram 

Berat air   = Berat tanah basah – Berat tanah kering 

= 40 – 14,75 

= 26,75 gram 

Faktor  Gt   = 0,9954 (Tabel Faktor Gt) 

 

Tabel A.1. Faktor Gt 

C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,9999 0,9999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,9999 0,9999 0,9998 

10 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,999 0,9988 0,9936 0,9984 

20 0,9982 0,998 0,9995 0,9976 0,9973 0,9971 0,9968 0,9965 0,9963 0,996 

30 0,9957 0,9954 0,9978 0,9947 0,9944 0,9941 0,9937 0,9934 0,993 0,9926 

40 0,9922 0,9919 0,9951 0,9911 0,9907 0,9902 0,9898 0,9894 0,989 0,9885 

50 0,9881 0,9876 0,9915 0,9867 0,9811 0,9857 0,9852 0,9848 0,9842 0,9838 

60 0,9832 0,9827 0,9822 0,9817 0,9755 0,9749 0,9800 0,9795 0,9789 0,9784 

70 0,9778 0,9772 0,9767 0,9761 0,9693 0,9686 0,9743 0,9737 0,9731 0,9724 

80 0,9718 0,9712 0,9706 0,9699 0,9693 0,9686 0,968 0,9673 0,9667 0,966 

90 0,9653 0,9647 0,964 0,9633 0,9626 0,9619 0,9653 0,9605 0,9598 0,9591 
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Tabel A.3. Hubungan temperatur dengan viskositas 

air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific Gravity(𝑮𝒔) 

Gs = Gt ×
Berat kering tanah

Berat air
 

Gs = 0,9954 ×
40

14,75
 

Gs = 2,7 

 

Faktor Koreksi ( a ) 

a = 
1,65 × Gs

2,65 × ( GS− 1 )
 

 =  
1,65 ×  2,7

2,65 ×  2,7−1  
 

 = 0,9889 = 0,99 

Tabel A.4.Data Rekap Faktor Koreksi Suhu, Gw, dan Viskositas untuk 

Temperatur Tertentu 

T (
o
C) Ct (tabel 2) Gw (tabel 1) η (tabel 3) 

27 2,0 0,9965 0,00855 

28 2,5 0,9963 0,00836 

29 3,05 0,996 0,00818 

Tabel A.2. Faktor Koreksi Ct 
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Correction Hydrometer Reading 

Ra   = 58 

Zero Correction, Co = -3 

Temp.  = 29° 

Ct   = 3,05 

Rc   = Ra – Zero Correction - Ct  

   = 58 – (-3) – 3,05 

   = 64,05 

Persen Finer 

% finer = 
𝑅𝑐×𝑎

𝑊𝑠
× 100% 

  = 
64,05× 0,99

80
 × 100% 

  = 79,26 % 

Harga L 

R = 58 

L = 6,8 cm 
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Tabel A.5Values of L (effective depth)for use in Stoke’s formula for diameters of 

particles for  ASTM soil hydrometer 152H 

 

 Sumber: Google.com 

 

L / t 

L = 6,8 cm 

t = 1 menit 

L/t = 
6,8

1  

 = 6,8 cm
menit  

Harga K 

Temperatur= 29° 

Gw = 0,9960 

η = 0,00818 

g = 9,81 m/s
2
= 981 cm/s

2
 

K
2
 = 

30 ×η

g ×  Gs− Gw  
 

 = 
30 ×0,00818

981 ×  2,7−0,9960 
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 =  0,0001250 

K = 0,01212 

 

Diameter, D 

D =K ×  
L

t
 

 = 0,01212×  
6,8

1
 

 = 0,0412 mm 

Contoh Perhitungan Prosentase Uji Analisa Butiran Tanah 

Persentase Gravel 

= Persentase lolos saringan No. 4 – Batas persentase gravel 

= 100 % – 100  %  

= 0 % 

Persentase Coarse to Medium Sand  

= Batas persentase gravel – Batas persentase coarse to medium sand 

= 100 % – 99%  

= 1 % 

Persentase Fine Sand    

= Batas persentase coarse to medium sand – Batas persentase fine sand 

= 99 % – 76 % 

= 23 % 

Persentase Silt – Clay  

= 76% - 7% 

= 69% 

D10 = 0,00006 

D60 = 0,0032 

D30 =0,00025 

Cu =  
D60

𝐷10
=  

0,0032

0,00006
= 53,33 

Cc = 
𝐷30

2

D60 ×𝐷10
=  

0,00025 2

0,0032 ×0,00006
= 0,32 
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4. Analisis Uji Hidrometer Sampel Tanah Desa Tinanding 

Contoh Perhitungan Uji Hidrometer Sampel Tanah Desa Tinanding 

Berat tanah basah   = 40 gram 

Berat tanah kering  = 15 gram 

Berat air   = Berat tanah basah – Berat tanah kering 

= 40 – 15 

= 5 gram 

Faktor  Gt   = 0,9954 

 

 

Specific Gravity(𝑮𝒔) 

𝐺𝑠 = 𝐺𝑡 ×
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟
 

𝐺𝑠 = 0,9954 ×
40

15
 

𝐺𝑠 = 2,65 

 

Faktor Koreksi ( a ) 

a = 
1,65 × Gs

2,65 × ( GS− 1 )
 

 =  
1,65 ×  2,65

2,65 ×  2,65−1  
 

 = 0,99 

Correction Hydrometer Reading 

Ra   = 60 

Zero Correction, Co = -3 

Temp.   = 29° 

Ct   = 3,05 

Rc   = Ra – Zero Correction - Ct  

   = 60 – (-3) – 3,05 

Tabel A.6.Data Rekap Faktor Koreksi Suhu, Gw, dan Viskositas 

untukTemperaturTertentu 

T (
o
C) Ct (tabel 2) Gw (tabel 1) η (tabel 3) 

28 2,5 0,9963 0,00836 

29 3,05 0,996 0,00818 

30 3,8 0,9957 0,00801 
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   = 59,95 

Persen Finer 

% finer  = 
𝑅𝑐×𝑎

𝑊𝑠
× 100% 

  = 
59,95× 1

100
 × 100% 

= 94,21 % 

Harga L 

R = 60 

L = 6,5 cm 

L / t 

L = 6,5 cm 

t = 1 menit 

L/t = 
6,5

1  

 = 6,5 cm
menit  

Harga K 

Temperatur = 29° 

Gw  = 0,996 

η  = 0,00818 

g  = 9,81 m/s
2
= 981 cm/s

2
 

K
2
  = 

30 ×η

g ×  Gs− Gw  
 

  = 
30 ×0,00818

981 ×  2,392−1 
 

  =  0,0001315 

K  = 0,0123 

 

Diameter, D 

D =K ×  
L

t
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 =0,0123×  
6,5

1
 

 = 0,04 mm 

a. Contoh Perhitungan Prosentase Uji Analisis Butiran Tanah 

Persentase Gravel 

= Persentase lolos saringan No. 4 – Batas persentase gravel 

= 100 % – 100 %  

= 0 % 

Persentase Coarse to Medium Sand  

= Batas persentase gravel – batas persentase coarse to medium sand 

= 100 % – 100%  

= 0 % 

Persentase Fine Sand    

= Batas persentase coarse to medium sand – Batas persentasefine sand 

= 100 % – 10 % 

= 90 % 

Persentase Silt – Clay    

= 90 % – 9 

= 81 % 

 

D10 = 0,000065 

D60 = 0,0075 

D30 =  0,0014 

Cu =  
D60

𝐷10
=  

0,0075

0,000065
= 115,38 

Cc = 
𝐷30

2

D60 ×𝐷10
=  

0,0014 2

0,0075 ×0,000065
= 4,02 
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TabelA.7.Prosentase Analisis Butiran Tanah Desa Tinanding 

Persentase gravel (%) 0 

Persentase coarse to medium sand (%) 0 

Persentase fine sand (%) 10 

Persentase silt – clay (%) 81 

D10 0,000065 

D60 0,0075 

D30 0,0014 

Cu = 
D60

𝐷10
 115,38 

Cc = 
𝐷30

2

D60 ×𝐷10
 4,02 
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LAMPIRAN B 

PERHITUNGAN PENGUJIAN KADAR AIR DAN BERAT JENIS TANAH 
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1. Analisis Uji Kadar Air Tanah Kradenan 

Berikut adalah Tabel B.1 hasil perhitungan uji kadar air tanah Kradenan. 

Tabel B.1. Uji Kadar Air Tanah Kradenan 

No. Container 1 2 

Berat container (gr) 71,5 73,5 

Berat tanah basah + container (gr) 171,5 173,5 

Berat tanah kering + container (gr) 138 139,5 

Berat tanah basah (gr) 100 100 

Berat tanah kering (gr) 66,5 66 

Berat air (gr) 33,5 34 

Kadar air (%) 50,38 51,52 

Kadar air rata-rata (%) 33,96 

 

Contoh Perhitungan Kadar Air 

No. Container    = 1 

Berat Container ,   W1 = 71,5 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 171,5 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 138 gr 

Berat Tanah Basah,   W4 = W2 - W1  

= 171,5 – 71,5 

= 100 gr 

 

Berat Tanah Kering,  W5 = W3 - W1  

=138 – 71,5 

=66,5 gr 

 

Berat air,    Ww = W4 – W5 

= 100 – 66,5 

= 33,5gr 

 

Kadar air,     w = 
W w

W 5
 ×100% 

= 
33,5

66,5
 ×100% 
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=50,35 % 

No. Container    = 2 

Berat Container ,   W1 = 73,5 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 173,5 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 139,5 gr 

Berat Tanah Basah,   W4 = W2 - W1  

= 173,5 – 73,5 

= 100 gr 

 

Berat Tanah Kering,  W5 = W3 - W1  

=139,5 – 73,5 

=66 gr 

 

Berat air,    Ww = W4 – W5 

= 100 – 66 

= 34gr 

 

Kadar air,     w = 
W w

W 5
 ×100% 

= 
34

66
 ×100% 

=50,52 % 

Kadar air rata-rata (%)  =
50,38+51,52

2
 

     =50,95 

2. Berat Jenis Tanah Kradenan 

Tanah Kradenan yang telah diuji berat jenisnya kemudian didapat hasil 

seperti pada Tabel B.2 berikut. 
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Tabel B.2. Uji Berat Jenis Tanah Kradenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Perhitungan Berat Jenis Tanah (Kradenan) 

Picnometer Uji 1 : 

 Berat pic kosong, A (gr)    = 40 

 Berat pic + Aquades, B (gr)   = 140,5 

 Berat pic + Tanah kering, C (gr)   = 80 

  Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 165,5 

  Temperatur, T1 ( ◦ )    = 29 = 0,995 

  Temperatur, T2 ( ◦ )    = 28 = 0,969 

 

   𝐺𝑠 =  
(𝐶−𝐴)

  𝐵−𝐴 ×𝑇1 ×[(𝐷−𝐶)×𝑇2]
 

𝐺𝑠 =  
(76 − 40)

  140,5 − 40 × 0,995 −   165,5 − 80 × 0,969 
 

𝐺𝑠 = 2,65 

Picnometer Uji 2 : 

 Berat pic kosong, A (gr)    = 40 

 Berat pic + Aquades, B (gr)   = 138,5 

 Berat pic + Tanah kering, C (gr)   = 80 

  Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 164 

  Temperatur, T1 ( ◦ )    = 29 = 0,995 

  Temperatur, T2 ( ◦ )    = 28 = 0,969 

No. Uji Picnometer 1 2 

Berat tanah kering (gr) 40 40 

Berat air (gr) 15 14,5 

Berat pic kosong (gr) 40 40 

berat pic + aquades (gr) 140,5 138,5 

Temperatur, T1 ( ◦ ) 29 29 

Berat pic + tanah kering (gr) 80 80 

Berat pic + aquades + sample tanah (gr) 165,5 164 

Temperatur, T2 ( ◦ ) 28 28 

Faktor koreksi berat jenis air, (Gt) 0,9954 0,9954 

Gs (spesific gravity) 2,65 2,75 

Gs (spesific gravity) rata-rata 2,70 
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 𝐺𝑠 =  
(𝐶−𝐴)

  𝐵−𝐴 ×𝑇1 ×[(𝐷−𝐶)×𝑇2]
 

𝐺𝑠 =  
(80 − 40)

  138,5 − 40 × 0,995 −   164 − 80 × 0,969 
 

𝐺𝑠 = 2,75 

Gs (spesifiec gravity) rata-rata = 
2,65+2,75

2
 

     =2,70 

 

3. Uji Kadar Air Tanah Desa Tinanding 

Tabel B.3. Uji Kadar Air Tanah Desa Tinanding 

No. Container 1 2 

Berat container (gr) 70,5 74 

Berat tanah basah + container (gr) 170,5 174 

Berat tanah kering + container (gr) 147 149,5 

Berat tanah basah (gr) 100 100 

Berat tanah kering (gr) 76,5 75,5 

Berat air (gr) 23,5 24,5 

Kadar air (%) 30,72 32,45 

Kadar air rata-rata (%) 31,58 

 

Contoh Perhitungan Kadar Air 

No. Container    = 1 

Berat Container ,   W1 = 70,5 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 170,5 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 147 gr 

Berat Tanah Basah,   W4 = W2 - W1  

= 170,5 – 70,5 

= 100 gr 

 

Berat Tanah Kering,  W5 = W3 - W1  

=147 – 70,5 

=76,5 gr 

Berat air,    Ww = W4 – W5 

= 100 – 76,5 
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= 23,5gr 

 

Kadar air,     w = 
W w

W 5
 ×100% 

= 
23,5

76,5
 ×100% 

=30,72 % 

 

No uji     = 2 

No. Container    = 2 

Berat Container ,   W1 = 74 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 174 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 149,5 gr 

Berat Tanah Basah,   W4 = W2 - W1  

= 174 – 74 

= 100 gr 

 

Berat Tanah Kering,  W5 = W3 - W1  

=149,5 – 74 

=75,5 gr 

 

Berat air,    Ww = W4 – W5 

= 100 – 75,5 

= 24,5gr 

 

Kadar air,     w = 
W w

W 5
 ×100% 

= 
24,5

75,5
 ×100% 

=32,45 % 

 

Kadar air rata-rata (%)   =
30,72+32,45

2
 

      =31,58 
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Tabel Berat Jenis Tanah Desa Tinanding 

     B.4. Uji Berat Jenis Tanah Desa Tinanding 

Picnometer 1  2  

Berat tanah kering (gr) 36 40 

Berat air (gr) 13 15,5 

Berat pic kosong (gr)  40 40 

berat pic + aquades (gr)  139 138,5 

Temperatur, T1 ( ◦ ) 29 29 

Berat pic + tanah kering (gr) 76 80 

Berat pic + aquades + sample tanah (gr) 162 163 

Temperatur, T2 ( ◦ ) 28 28 

Faktor koreksi berat jenis air, (Gt) 0,9954 0,9954 

Gs (spesifiec gravity) 2,76 2,57 

Gs (spesifiec gravity) rata-rata 2,66 

 

Contoh Perhitungan Berat Jenis Tanah 

Picnometer Uji 1 : 

 Berat pic kosong, A (gr)   = 40 

 Berat pic + Aquades, B (gr)   = 139,5 

 Berat pic + Tanah kering, C (gr)  = 76 

  Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 162 

  Temperatur, T1 ( ◦ )    = 29 = 0,995 

  Temperatur, T2 ( ◦ )    = 28 = 0,969 

 

 𝐺𝑠 =  
(𝐶−𝐴)

  𝐵−𝐴 ×𝑇1 ×[(𝐷−𝐶)×𝑇2]
 

𝐺𝑠 =  
(80 − 40)

  139,5 − 40 × 0,995 −   162 − 76 × 0,969 
 

𝐺𝑠 = 2,76 

Picnometer Uji 2 : 

 Berat pic kosong, A (gr)   = 40 

 Berat pic + Aquades, B (gr)   = 138,5 

 Berat pic + Tanah kering, C (gr)  = 80 

  Berat pic + Aquades + sample tanah, D (gr) = 163 



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan GEOPOL®terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

   

  

 

   

 

 

Reynaldi Aditya Nugraha      15.B1.0012  
Arjuna Arnanda Ibrahim         15.B1.0042    L-21 

 

  Temperatur, T1 ( ◦ )    = 29 = 0,995 

  Temperatur, T2 ( ◦ )    = 28 = 0,969 

 𝐺𝑠 =  
(𝐶−𝐴)

  𝐵−𝐴 ×𝑇1 ×[(𝐷−𝐶)×𝑇2]
 

𝐺𝑠 =  
(80 − 40)

  138,5 − 40 × 0,995 −   163 − 80 × 0,969 
 

𝐺𝑠 = 2,57 

Gs (spesifiec gravity) rata-rata = 
2,76+2,57

2
 

      =2,66 
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LAMPIRAN C 

PERHITUNGAN UJI BATAS CAIR, BATAS SUSUT DAN BATAS 

PLASTIS (ATTERBERG LIMIT)  
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1. Analisis Uji Batas Cair dan Uji Batas Plastis (Tanah Keradenan) 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Kradenan didapatkan hasil 

seperti pada Tabel C.1. 

Tabel C.1. Uji Batas Cair Tanah Kradenan 

No. Container 1 2 3 4 5 

Berat container, W1 (gr) 4,70 5,00 4,60 4,90 5,00 

Berat tanah basah + container, W2 (gr) 14,40 13,60 13,10 13,80 15,80 

Berat tanah kering + container, W3 (gr) 10,60 10,10 9,40 9,80 10,80 

Berat tanah basah, W4=W2-W1 (gr) 9,70 8,60 8,50 8,90 10,80 

Berat tanah kering, W5=W3-W1 (gr) 5,90 5,10 4,80 4,90 5,80 

Berat air, W6=W4-W5  (gr) 3,80 3,50 3,70 4,00 5,00 

Kadar air, w = 
W6

W 5
 ×100% 64,41 68,63 77,08 81,63 86,21 

Jumlah ketukan, N 70 52 34 24 12 

Batas cair, WL (%) 81 

 

Contoh Perhitungan Batas Cairtanah Kradenan 

No.Container     = 1 

Berat Container ,   W1 = 4,7 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 14,4 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 10,6 gr 

Berat Tanah Basah,    W4 = W2- W1  

= 14,4– 4,7 

=9,7 gr 

 

Berat Tanah Kering,   W5 = W3 - W1  

=10.6 –4,7 

= 5,9 gr 

 

Berat air,    W6 = W4-W5 

= 9,7– 5,9 

= 3,8 gr 
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Kadar air,     W =
W 6

W 5
×100% 

=
3.8

5,9
×100% 

= 64,41 % 

 

Banyak ketukan,   N = 70 

 

Batas Cair    WL = 81 % (lihat grafik) 

 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas plastis Tanah Kradenan didapatkan 

hasil seperti pada Tabel C.2: 

Tabel C.2. Uji Batas Plastis Tanah Kradenan 

No. Container A B C 

Berat Container (gr) 5,00 5,00 5,00 

Berat Container + Tanah Basah (gr) 6,50 6,70 6,55 

Berat Container + Tanah Kering (gr) 6,35 6,20 6,00 

Berat Tanah Basah (gr) 1,50 1,70 1,55 

Berat Tanah Kering (gr) 1,35 1,20 1,00 

Berat Air (gr) 0,15 0,50 0,55 

Kadar Air (%) 11,11 41,67 55,00 

Batas plastis,Wp (%) 35,93 

 

Contoh Perhitungan Batas Plastis 

No uji      = 1 

Nama container    = A 

Berat Container ,   W1 = 5 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 6,5 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 6,35 gr 

Berat Tanah Basah,    W4 = W2- W1  

= 6,5 – 6, 35 

= 1,5 gr 
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Berat Tanah Kering,   W5 = W3 - W1  

=6,35 – 5 

= 1,35 gr 

Berat air,    W6 = W4-W5 

= 1,5– 1,35 

= 0,15 gr 

 

Kadar air,     WA =
W 6

W 5
×100% 

=
0,15 

1,35
×100% 

=11,11 % 

 

Batas Plastis    Wp = 
𝑤𝐴 +𝑤𝐵 +𝑤𝐶

3
 

      =
11,11+41,67+55

3
 

      = 35,93 % 

 

2. Analisis Uji Batas Cair dan Uji Batas Plastis (Tanah Tinanding) 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Desa Tinanding didapatkan 

hasil seperti pada Tabel C.3: 

Tabel C.3. Uji Batas Plastis Tanah Kradenan 

No. Container 1 2 3 4 5 

Berat container, W1 (gr) 
4,7 5,1 4,9 4,7 4,5 

Berat tanah basah + container, W2 (gr) 
11,9 13,5 12 19,6 20,2 

Berat tanah kering + container, W3 (gr) 
9,9 10,9 9,6 14,2 14,1 

Berat tanah basah, W4=W2-W1 (gr) 
7,2 8,4 7,1 14,9 15,7 

Berat tanah kering, W5=W3-W1 (gr) 
5,2 5,8 4,7 9,5 9,6 

Berat air, W6=W4-W5  (gr) 
2 2,6 2,4 5,4 6,1 

Kadar air, w = 
W6

W 5
 ×100% 

38,5 44,8 51,1 56,8 63,5 

Jumlah ketukan, N 
70 56 41 25 13 

Batas cair, WL (%) 55 
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Contoh Perhitungan Batas CairTanah Desa Tinanding 

No.Container     = 1 

Berat Container ,   W1 = 4,7 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 11,9 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 9,9 gr 

Berat Tanah Basah,    W4 = W2- W1  

= 11,9– 4,7 

=7,2 gr 

 

Berat Tanah Kering,   W5 = W3 - W1  

=9,9 – 4,7 

= 5,2 gr 

 

Berat air,    W6 = W4-W5 

= 7,2– 5,2 

= 2 gr 

 

Kadar air,     W =
W 6

W 5
×100% 

=
2

5,2
×100% 

= 38,5 % 

 

Banyak ketukan,   N = 70 

Batas Cair    WL = 55 % (lihat grafik) 

 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas plastis Tanah Desa Tinanding 

didapatkan hasil seperti pada Tabel C.4 : 

 

 

Tabel C.4. Uji Batas Plastis Tanah Desa Tinanding 
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No. Container A B C 

Berat Container (gr) 5,00 5,00 5,00 

Berat Container + Tanah Basah (gr) 6,60 6,70 6,55 

Berat Container + Tanah Kering (gr) 6,10 6,20 6,03 

Berat Tanah Basah (gr) 1,60 1,70 1,55 

Berat Tanah Kering (gr) 1,10 1,20 1,03 

Berat Air (gr) 0,50 0,50 0,52 

Kadar Air (%) 45,45 41,67 50,49 

Batas plastis,Wp (%) 45,87 

 

Contoh Perhitungan Batas Plastis 

No uji      = 1 

Nama container    = A 

Berat Container ,   W1 = 5 gr 

Berat Tanah Basah+ Container, W2 = 6,6 gr 

Berat Tanah Kering + Container, W3 = 6,1 gr 

Berat Tanah Basah,    W4 = W2- W1  

= 6,6 – 5 

= 1,6 gr 

 

Berat Tanah Kering,   W5 = W3 - W1  

=6,1 – 5 

= 1,1 gr 

 

Berat air,    W6 = W4-W5 

= 1,6 – 1,1 

= 0,5 gr 

 

Kadar air,     WA =
W 6

W 5
×100% 

=
0,5 

1,1
×100% 

= 45,45  

Batas Plastis    Wp = 
𝑤𝐴 +𝑤𝐵 +𝑤𝐶

3
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      =
45,45+41,67+50,49

3
 

      = 45,87 % 
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LAMPIRAN D 

PERHITUNGAN UJI PEMADATAN/KOMPAKSI 
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Tabel D.1.UjiPemadatan Tanah Kradenan Percobaan 1-3  

Percobaan ke 1 2 3 

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000 

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350 

Berat mold (gr) 7010 7010 7010 

Berat mold + tanah basah (gr) 10580 10810 10200 

Berat tanah basah (gr) 3570 3800 3190 

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2 

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6 

Volume mold (cm3) 2412,173 2303,353 1686,708 

g (gr/cm3) 1,480 1,650 1,891 

g Dry (gr/cm3) 1,326 1,472 1,685 

                    

No. Container Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah 

Berat container (gr) 75 75 75 74 74 74 75 75 75 

Berat container + tanah basah (gr) 157,5 151,2 163,8 228 234,3 240,6 244,5 250,8 238,2 

Berat container + tanah kering (gr) 148,9 142,6 155,3 210,7 217,1 223,3 226,0 232,4 219,7 

Berat tanah basah (gr) 82,5 76,2 88,8 154 160,3 166,6 169,5 175,8 163,2 

Berat tanah kering (gr) 73,9 67,6 80,3 136,7 143,1 149,3 151,0 157,4 144,7 

Berat air (gr) 8,6 8,6 8,5 17,3 17,2 17,3 18,5 18,45 18,5 

Kadar air (%) 11,637 12,722 10,585 12,655 12,020 11,587 12,252 11,725 12,785 

Kadar air rata-rata (%) 11,648 12,087 12,254 
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Tabel D.2.UjiPemadatan Tanah Kradenan Percobaan 4-6 

Percobaan ke 4 5 6 

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000 

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350 

Berat mold (gr) 7010 7010 7010 

Berat mold + tanah basah (gr) 10040 10710 10891 

Berat tanah basah (gr) 3030 3700 3881 

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2 

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6 

Volume mold (cm3) 1559,751 1999,565 2194,533 

Berat jenis isi tanah basah (gr/cm3) 1,943 1,850 1,768 

Berat jenis isi tanah kering (gr/cm3) 1,727 1,630 1,555 

                    

No. Container Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah 

Berat container (gr) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Berat container + tanah basah (gr) 169,7 182,3 176 220 214,9 225,1 213,2 206,8 210 

Berat container + tanah kering (gr) 158,5 171,2 164,8 202,7 197,7 207,8 196,9 190,5 193,7 

Berat tanah basah (gr) 94,7 107,3 101 145 139,9 150,1 138,2 131,8 135 

Berat tanah kering (gr) 83,5 96,2 89,8 127,7 122,7 132,8 121,9 115,5 118,7 

Berat air (gr) 11,2 11,11 11,2 17,3 17,25 17,3 16,3 16,3 16,3 

Kadar air (%) 13,413 11,550 12,472 13,547 14,064 13,027 13,372 14,113 13,732 

Kadar air rata-rata (%) 12,478 13,546 13,739 
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1. Analisis Uji Pemadatan/Kompaksi (Tanah Kradenan) 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Kradenan didapatkan hasil: 

Percobaan ke   = 4 

Berat tanah asli  =  6000    gr 

Berat mold   =  7010 gr 

Berat mold + tanah basah =  10040 gr 

Berat tanah basah  = ( berat mold + tanah basah ) – berat mold 

    =  10040 - 7010 

    = 3030 gr 

Diameter mold  =  15,2 cm 

Tinggi mold   =  17,6 cm 

Volume mold   =  ¼ x π x d
2
 x t 

=  1559,751 cm
3
 

No. container   = atas 

Berat container  =  75 gr 

Berat containe +tanah basah =  169,7 gr 

Berat container+tanah kering =  158,5 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 169,7 – 75 

= 94,7 gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 158,5 – 75  

= 83,5 gr 

Kadar air, w                             =
 BC + tb −  BC + tk 

 BC + tk −  BC
 𝑥 100 %                           

                              =  
 75 + 94,7 – (75 + 83,5)

  75 + 83,5 − 75
× 100% 

    = 13,41 % 

No. container   = tengah 

Berat container  = 75 gr 

Berat containe +tanah basah =  182,3 gr 
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Berat container+tanah kering =  171,2 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 182,3 – 75 

= 107,3 gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 171,2 – 75  

= 96,2 gr 

Kadar air                                   =
 BC + tb −  BC + tk 

 BC + tk −  BC
 𝑥 100 %    

                         =  
 75 + 107,3 – (75 + 96,2)

  75 + 96,2 − 75
× 100% 

    = 11,55 % 

 

No. container   = bawah 

Berat container  = 75 gr 

Berat containe +tanah basah = 176 gr 

Berat container+tanah kering = 164,8 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 176  – 75 

= 101 gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 164,8 – 75 

= 89,8 gr 

Kadar air, w  =
 BC + tb − (BC + tk)

 BC + tk −  BC
 𝑥 100 %     

=  
  75 + 101 – (75 + 89,8)

 75 + 89,8 − 75
× 100% 

    = 12,93% 

Kadar air rata – rata  = ( kadar air atas +  tengah + bawah) / 3 

    = (13,413 + 11,55+ 12,472)/3  

= 12,48 % 
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Berat isi Kering                        =
w

𝑉
 

    =
3030

1559 ,75
 

    =  1,943 gr/cm
3 

 

Berat isi Tanah                       =  
γ

1 + w
 

    =
2,55

1+3030
 

    = 1,727 gr/cm
3
 

Keterangan : 

BC = Berat Container 

Tb = tanah basah 

Tk = tanah kering
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Tabel D.3.UjiPemadatan Tanah Desa Tinanding Percobaan 1-3 

Percobaan ke 1 2 3 

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000 

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350 

Berat mold (gr) 7010 7010 7010 

Berat mold + tanah basah (gr) 10580 10810 10200 

Berat tanah basah (gr) 3570 3800 3190 

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2 

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6 

Volume (cm3) 2412,173 2285,217 1668,571 

Berat jenis isi tanah basah (gr/cm3) 1,480 1,663 1,912 

Berat jenis isi tanah kering (gr/cm3) 1,326 1,483 1,703 

                    

No. Container Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah 

Berat container (gr) 75 75 75 74 74 74 75 75 75 

Berat container + tanah basah (gr) 157,5 151,4 163,6 234,3 239 229,6 244,5 239,9 249,1 

Berat container + tanah kering (gr) 148,9 142,9 155,0 217 221,7 212,3 226,0 221,4 230,6 

Berat tanah basah (gr) 82,5 76,4 88,6 160,3 165 155,6 169,5 164,9 174,1 

Berat tanah kering (gr) 73,9 67,9 80,0 143,0 147,7 138,3 151,0 146,4 155,6 

Berat air (gr) 8,6 8,5 8,6 17,3 17,3 17,3 18,5 18,5 18,5 

Kadar air (%) 11,637 12,518 10,750 12,098 11,713 12,509 12,252 12,637 11,889 

Kadar air rata-rata (%) 11,635 12,107 12,259 
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Tabel D.4. UjiPemadatanDesa Tinanding Percobaan 4-6 

Percobaan ke 4 5 6 

Berat tanah asli (gr) 6000 6000 6000 

Banyak air yang disemprot (cc) 350 350 350 

Berat mold (gr) 7010 7010 7010 

Berat mold + tanah basah (gr) 10040 10710 10891 

Berat tanah basah (gr) 3030 3700 3881 

Diameter mold (cm) 15,2 15,2 15,2 

Tinggi mold (cm) 17,6 17,6 17,6 

Volume (cm3) 1559,751 1981,428 2194,533 

Berat jenis isi tanah basah (gr/cm3) 1,943 1,867 1,768 

Berat jenis isi tanah kering (gr/cm3) 1,727 1,645 1,555 

                    

No. Container Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah Atas Tengah Bawah 

Berat container (gr) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Berat container + tanah basah (gr) 176 179,2 172,8 220 215,9 224,1 210 203,7 216,3 

Berat container + tanah kering (gr) 164,8 168,0 161,6 202,7 198,7 206,8 193,7 187,4 200,1 

Berat tanah basah (gr) 101 104,2 97,8 145 140,9 149,1 135 128,7 141,3 

Berat tanah kering (gr) 89,8 93,0 86,6 127,7 123,7 131,8 118,7 112,4 125,1 

Berat air (gr) 11,2 11,2 11,2 17,3 17,2 17,3 16,3 16,3 16,2 

Kadar air (%) 12,472 12,043 12,933 13,547 13,905 13,126 13,732 14,502 12,950 

Kadar air rata-rata (%) 12,483 13,526 13,728 
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2. Analisis Uji Pemadatan/Kompaksi (Tanah Desa Tinanding) 

Berikut adalah contohperhitungan uji batas cair Tanah Desa Tinanding didapatkan 

hasil : 

Percobaan ke   = 4 

Berat tanah asli  =  6000    gr 

Berat mold   =  7010 gr 

Berat mold + tanah basah =  10989 gr 

Berat tanah basah  = ( berat mold + tanah basah ) – berat mold 

    =  10989 - 7010 

    = 3979 gr 

Diameter mold  =  15,2 cm 

Tinggi mold   =  17,6 cm 

Volume mold   =  ¼ x π x d
2
 x t 

=  1559,751 cm
3
 

 

No. container   = atas 

Berat container  =  75 gr 

Berat container +tanah basah =  176gr 

Berat container+tanah kering =  164,8 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 176 – 75 

= 101gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 164,8 – 75  

= 89,8 gr 

Kadar air, w                             =
 BC + tb −  BC + tk 

 BC + tk − BC
 𝑥 100 %                           

  =  
 75 + 101 – (75 + 89,8)

  75 + 89,9 − 75
× 100% 

    = 12,472 % 
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No. container   = tengah 

Berat container  =  75 gr 

Berat containe +tanah basah =  179,2gr 

Berat container+tanah kering =  168 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 179,2 – 75 

= 104,2gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 168 – 75  

= 93 gr 

Kadar air                                   =
 BC + tb −  BC + tk 

 BC + tk − BC
 𝑥 100 %    

           =  
 75 + 104,2 – (75 + 93)

  75 + 93 − 75
× 100% 

    = 12,043 % 

No. container   = bawah 

Berat container  = 75 gr 

Berat containe +tanah basah = 172,8gr 

Berat container+tanah kering = 161,6 gr 

Berat tanah basah  = ( berat container + tanah basah ) – berat container 

    = 172,8  – 75 

= 97,8 gr 

Berat tanah kering  = ( berat container + tanah kering ) – berat container 

    = 161,6 – 75 

= 86,6 gr 

Kadar air, w  =
 BC + tb − (BC + tk)

 BC + tk − BC
 𝑥 100 %     

=  
  75 + 97,8 – (75 + 86,6)

 75 + 86,6 − 75
× 100% 

    = 12,93% 

Kadar air rata – rata  = ( kadar air atas +  tengah + bawah) / 3 
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    = (12,47 + 12,04+ 12,93)/3  

= 12,48 % 

  

Berat isi Kering                        =
w

𝑉
 

    =
3979

1559,75
 

    =  2,55 gr/cm
3 

 

B erat isi Tanah                       =  
γ

1 + w
 

    =
2,55

1+3979
 

    = 2,268 gr/cm
3
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1. Hasil CBR Rendaman (Soaked)  

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan variasi pencampuran GEOPOL
®

 

dapat dilihat dalam Tabel E.1. dan Gambar E.1. dibawah.  

1. Tanah Kradenan  

a. Tanah Kradenan + Geopol 0%  

 

Gambar E.1. CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% 

 

Keterangan:   

 : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

   : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,156% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  0,134  

0,2  0,156  
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b. Tanah Kradenan + Geopol 2%  

 

Gambar E.2. CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% 

 

Keterangan: 

 : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

 : Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 1,844% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  1,567  

0,2  1,844  
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c. Tanah Kradenan + Geopol 4%  

 

Gambar E.3. CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 2,667% seperti Tabel E.3 di bawah.  

Tabel E.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  2,033  

0,2  2,667  
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d. Tanah Kradenan + Geopol 6%  

 

        Gambar E.4 CBR Tanah Kradenan+ Geopol 6%      

   

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

 

 Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 4,26% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.4. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  4,00  

0,2  4,26  
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2. Tanah Desa Tinanding  

a. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% 

 

 

Gambar E.5. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,164% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.5. Penetrasi CBR Desa Tinanding + Geopol 0% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 0,143 

0,2 0,164 
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b. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% 

 

 

Gambar E.6. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

      : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 2,067% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 1,667 

0,2 2,067 
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c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% 

 

 

Gambar E.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4%  

 

Keterangan: 

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

      : Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 2,822% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  2,433  

0,2  2,822  
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d. Tanah Kradenan + Geopol 6% 

 

Gambar E.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6% 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

  : Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 6,844% seperti tabel di bawah. 

Tabel E.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 6,067 

0,2 6,844 
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PERHITUNGAN ANALISIS HASIL CBR RENDAMAN DENGAN 
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A. Hasil CBR Rendaman Dengan Pemeraman 2 Hari (Soaked)  

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan pemeraman 2 hari variasi 

pencampuran GEOPOL
®
 dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar dibawah.  

1. Tanah Kradenan  

a. Tanah Kradenan+ Geopol 0%   

 

 

Gambar F.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,644% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  0,500  

0,2  0,644  

 

 

6,968
8,710

13,065

17,420
20,904

26,130

34,840

47,905

56,615

60,970

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

B
eb

a
n

 (
L

b
s)

Penetrasi (inches)



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan GEOPOL®terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

   

  

 

   

 

 

Reynaldi Aditya Nugraha      15.B1.0012  
Arjuna Arnanda Ibrahim         15.B1.0042    L-51 

 

b. Tanah Kradenan+ Geopol 2%   

 

Gambar F.2. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2% 

 

Keterangan:   

:Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

:Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 3,133% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 2,300 

0,2 3,133 
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c. Tanah Kradenan + Geopol 4%  

 

Gambar F.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 6,778% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 6,400 

0,2 6,778 
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d. Tanah Kradenan + Geopol 6%   

 

Gambar F.4. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 6% 

 

Keterangan:   

 : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

 : Garis koreksi beban  

 

 Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 8,889% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.4 Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 8,333 

0,2 8,889 
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2. Tanah Desa Tinanding  

 

a. Tanah Tinanding + Geopol 0%   

 
Gambar F.5. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 0% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,622% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% Soaked 

Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1  0,567  

0,2  0,622  
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b. Desa Tinanding + Geopol 2% 

 

Gambar F.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% 

 

Keterangan: 

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 4,222% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 3,500 

0,2 4,222 
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c Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% 

 

Gambar F.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4% 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

                 : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 7,889% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 7,333 

0,2 7,889 
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d. Desa Tinanding + Geopol 6% 

 

Gambar F.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6% 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

  : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 10,111% seperti tabel di bawah. 

Tabel F.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 10,000 

0,2 10,111 
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A. Hasil CBR Rendaman Dengan Pemeraman 4 Hari (Soaked)  

Hasil dari pengujian CBR rendaman dengan pemeraman 4 hari variasi 

pencampuran GEOPOL
®
 dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar dibawah.  

1. Tanah Kradenan 

 

a. Tanah Kradenan+ Geopol 0% (4 hari peram)  

 

Gambar G.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,667% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Soaked 

 
Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1 0,567 

0,2 0,667 
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b. Tanah Kradenan+ Geopol 2% (4 hari peram – 4 hari rendam)  

 

Gambar G.2. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2% 

 

Keterangan:   

:Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

:Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 3,756% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  2,733  

0,2  3,756  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,13034,840

60,970
78,390

95,810

139,360

182,910

261,300

330,980

383,240

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

B
eb

a
n

 (
L

b
s)

Penetrasi (inches)



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan GEOPOL®terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

   

  

 

   

 

 

Reynaldi Aditya Nugraha      15.B1.0012  
Arjuna Arnanda Ibrahim         15.B1.0042    L-61 

 

c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (4 hari peram – 2 hari rendam)  

 

 

Gambar G.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4% 

 

Keterangan : 

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 7,333% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  7,000  

0,2  7,333  
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d. Tanah Kradenan + Geopol 6% (4 hari peram)  

 

 

Gambar G.4. CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 9,333% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.4. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Soaked 

Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1 8,667 

0,2 9,333 
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2. Tanah Desa Tinanding  

a. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 0% (4 hari peram – 4 hari rendam)  

 

 

Gambar G.5. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% 

 

Keterangan: 

   : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

      : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 0,778% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  0,633  

0,2  0,778  
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b. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% (4 hari peram – 4 hari rendam) 

 

Gambar G.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

   :Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 4,444% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked 

Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1 3,667 

0,2 4,444 
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c. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4% (4 hari peram – 4 hari rendam) 

 

Gambar G.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

 : Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 8,533% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  8,067  

0,2  8,533  
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d. Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6% (4 hari peram – 4 hari rendam) 

 

Gambar Grafik CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6% 

 

 

Keterangan:   

           : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

  : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 12,444% seperti tabel di bawah. 

Tabel G.2. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Soaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  12,333  

0,2  12,444  
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A. Hasil CBR Tanpa Rendaman (Unsoaked)  

Hasil dari pengujian CBRtanpa rendaman dengan variasi pencampuran 

GEOPOL
®
 dapat dilihat dalam Tabel dan Gambar berikut. 

1. Tanah Kradenan  

b. TanahKradenan + Geopol 0% 

 

Gambar H.1. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 0% 

 

Keterangan:   

 : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

:Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 6,667% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.1. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 0% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 5,333 

0,2 6,667 

 

 

 

60,970
87,100

113,230
139,360

191,620

270,010

348,400

444,210

540,020

635,830

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

B
eb

a
n

 (
L

b
s)

Penetrasi (inches)



  

 Tugas Akhir 

 Pengaruh Penambahan Geopol terhadap 

 Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

Reynaldi Aditya Nugraha      15.B1.0012  
Arjuna Arnanda Ibrahim         15.B1.0042    L-69 

 

b. TanahKradenan + Geopol 2%  

 

Gambar H.2. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 2% 

 

 

Keterangan:   

:Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

:Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 10,889% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.2. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 2% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 8,333 

0,2 10,889 
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c. Tanah Kradenan+ Geopol 4%  

 

Gambar H.3. CBR Tanah Kradenan+ Geopol 4% 

 

Keterangan:   

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

:Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 26,444% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.3. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 4% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1 21,667 

0,2 26,444 
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d. Tanah Kradenan+ Geopol 6%  

 

Gambar H.4. CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% 

 

Keterangan: 

: Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

: Garis koreksi beban  

 

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 57,778% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.4. Penetrasi CBR Tanah Kradenan + Geopol 6% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  46,667  

0,2  57,778  
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2. Tanah Desa Tinanding  

 

a. Tanah Kradenan+ Geopol 0% 

 

Gambar H.5. CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0%  

 

Keterangan:   

               : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

               : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 9,111% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.5. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR  

( inch )  ( % )  

0,1  7,333  

0,2  9,111  
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b. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 2% 

 

Gambar H.6. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 2%  

 

Keterangan:   

              : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

              : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 16,667% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.6. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% Unsoaked 

Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1 15,000 

0,2 16,667 
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c. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 4% 

 

 

Gambar H.7. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 4% 

 

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

      : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 32,222% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.7. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% Unsoaked 

Penurunan Nilai CBR 

( inch ) ( % ) 

0,1 26,667 

0,2 32,222 
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d. Tanah Tanah Tinanding + Geopol 6% 

 

 

Gambar H.8. CBR Tanah Desa Tinanding+ Geopol 6%  

 

Keterangan:   

      : Garis bantu untuk menunjukkan nilai beban  

 : Garis koreksi beban  

Setelah diuji ulang maka didapatkan nilai CBR yang harus dilaporkan 

adalah CBR 0.2
" 
sebesar 83,229% seperti tabel di bawah. 

Tabel H.8. Penetrasi CBR Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% Unsoaked 

Penurunan  Nilai CBR 

( inch )  ( % ) 

0,1 69,680 

0,2 83,229 
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LAMPIRAN I 

PERHITUNGANHASIL PRESENTASE PENGEMBANGAN 

(SWELL PROCENTAGE) 
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A. Presentase Pengembangan (Swell Procentage) soaked 

Sebelum di rendam (Unsoaked)Setelah di rendam (Soaked) 

 

 

1.Tanah Kradenan Semarang (Perendaman Tanpa Pemeraman)  

a. Tanah Kradenan + Geopol 0%  

  = T – do  

  =  = 14,15 cm  

  = T – d1  

  =  = 16,13 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 13,99%  

b. Tanah Kradenan + Geopol 2%  

  = T – do  

  =  = 12,65 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,2 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d  o   d  1  

T   

t o   t 1  
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  = ( ) x 100%  

  =12,25%  

 

c. Tanah Kradenan + Geopol 4%  

  = T – do  

  =  = 12,87 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,13 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 9,79%  

d. Tanah Kradenan + Geopol 6%  

  = T – do  

  =  = 12,62 cm  

  = T – d1  

  =  = 13,7 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 8,56%  

2.Tanah Desa Tinanding Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan  

a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0%  

  = T – do  

  =  = 14,65 cm  

  = T – d1  
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  =  = 16,47 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 12,42%  

b. Tanah Desa Tinanding + Geopol 2%  

  = T – do  

  =  = 13,88 cm  

  = T – d1  

  =  = 15,43 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 11,17 %  

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4%  

  = T – do  

  =  = 12,97 cm  

  = T – d1  

  =  = 15,83 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =10,25%  

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6%  

  = T – do  

  =  = 10,65 cm  
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  = T – d1  

  =  = 11,47 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =7,69 %  

B. Presentase Swell Procentage dengan Pemeraman 2 dan 4 hari 

1.Tanah Kradenan (2 hari pemeraman)  

a. Tanah Kradenan + Geopol 0% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 14,07 cm  

  = T – d1  

  =  = 16,03 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 13,98%  

b. Tanah Kradenan + Geopol 2% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 14,87 cm  

  = T – d1  

  =  = 16,5 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =10,99%  
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c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 13,2 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,33 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 8,59%  

d. Tanah Kradenan + Geopol 6% (2 Hari Pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 12,43 cm  

  = T – d1  

 = 13,03 

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 4,83%  

 

2.Tanah Desa Tinanding (Pemeraman 2 Hari)  

a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 14,97 cm  

  = T – d1  

  =  = 17,03 cm  
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 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =13,81%  

b. Tanah Desa Tinanding + Geopol 2% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 14,33 cm  

  = T – d1  

 = 15,9 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 10,93%  

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  

  =  = 13,9 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,97 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =7,67%  

 

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% (Pemeraman 2 hari)  

  = T – do  
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  =  = 14,20 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,77 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 3,99%  

3.Tanah Kradenan (Durasi Pemeraman 4 Hari)  

a. Tanah Kradenan + Geopol 0% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 12,00 cm  

  = T – d1  

 = 13,70 

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 14,17%  

b. Tanah Kradenan + Geopol 2% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 11,13 cm  

  = T – d1  

  =  = 12,33 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =10,78%  
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c. Tanah Kradenan + Geopol 4% (4 Hari Pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 11,07 cm  

  = T – d1  

  =  = 12,00 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 8,43%   

d. Tanah Kradenan + Geopol 6% (Pemeraman 2 

hari)  

  = T – do  

  =  = 13,43 cm  

  = T – d1  

  =  = 14,00 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 4,22%  

 

4.Tanah Desa Tinanding (Durasi Pemeraman 4 Hari)  

a. Tanah Desa Tinanding + Geopol 0% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 14,87 cm  

  = T – d1  

  =  = 16,93 cm  
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 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =13,90%  

b. Tanah DesaTinanding + Geopol 2% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 14,83 cm  

  = T – d1  

  =  = 16,37 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  = 10,34 %  

c. Tanah Desa Tinanding + Geopol 4% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 14,60 cm  

  = T – d1  

 = 15,70 

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =7,53%  

d. Tanah Desa Tinanding + Geopol 6% (4 hari pemeraman)  

  = T – do  

  =  = 13,77 cm  

  = T – d1  
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  =  = 14,30 cm  

 % Swell  = ( ) x 100%  

  = ( ) x 100%  

  =3,87% 
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LAMPIRAN J 

GAMBAR PENGUJIAN ANALISIS SARINGAN 

DAN ANALISIS HIDROMETER 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

 

1 

 

Pengeringan Sampel 

Tanah diruang Terbuka  

2 

 

Uji Saringan 

 3 

 

Gelas Ukur 1000 cc 

 



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan Geopol terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

 
 

 

Reynaldi Aditya Nugraha     15.B1.0012 
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-89 
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Mixer dan Mangkoknya 

6 

 

Pembacaan Alat 

Hidrometer 



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan Geopol terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

 
 

 

Reynaldi Aditya Nugraha     15.B1.0012 
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN K 

GAMBAR  PENGUJIAN ATTERBERG LIMITS 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

 

1 

 

Pengujian Batas Cair 

2 

 

Pengujian Batas Susut 

 3 

 

Pengujian Batas Plastis 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

4 

 

Penumbukkan Sampel 

Tanah 

5 

 

Pembuatan Sampel Uji 

Batas Susut 
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LAMPIRAN L 

GAMBAR PENGUJIAN INDEKS PROPERTIES 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

 

1 

 

Penimbangan Sampel 

Berat Jenis Tanah 

Kradenan 

2 

 

Penimbangan Akuades 

dan Piknometer 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

3 

 

Penimbangan Sampel 

Tanah yang sudah 

didiamkan selama 24 

jam 

4 

 

Pengukuran Suhu pada 

Piknometer 
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LAMPIRAN M 

GAMBAR PENGUJIAN PEMADATAN MODIFIKASI 
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1 

 

Pengeringan Sampel 

Tanah 

2 

 

Pencampuran air pada 

tanah untuk mencari 

kadar air  

 

 3 

 

 

Penuangan sampel tanah 

ke dalam mold 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

4 

 

Penimbangan mold 

 

5 

 

Pengujian Pemadatan 

dengan Hammer 

sebanyak 56 kali 

tumbukkan 

6 

 

 

Pembongkaran sampel 

tanah yang telah 

ditumbuk 



Tugas Akhir 

Pengaruh Penambahan Geopol terhadap  

Peningkatan nilai CBR Soaked Pada Jenis Tanah Lempung 

 

 

 
 

 

Reynaldi Aditya Nugraha     15.B1.0012 
Arjuna Arnanda Ibrahim 15.B1.0042 L-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN N 

GAMBAR  PENGUJIAN CBR SOAKED,UNSOAKED DAN  

SWELLING  PROCENTAGE 
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1 

 

Tanah dioven selama 

1x24 jam 

2 

 

Pencampuran air dengan 

larutan GEOPOL
®

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran sampel 

tanah dengan campuran  

GEOPOL
®
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NO GAMBAR KETERANGAN 

4 

 

Perendaman benda uji 

selama 4 hari 

5 

 

 Setelah direndam 4 hari, 

ditimbang dan diukur 

Swell Procentage 

6 

 

Sampel uji didiamkan 

selama 20 menit hingga 

air yang tergenang habis 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

7 

 

Penimbangan sampel 

tanah sesudah 

perendaman 4 hari 

8 

 

Sampel uji dihitung 

Swell Procentage nya 

dengan penggaris 

 

9 

 

Pelaksanaan Uji CBR 

Laboratorium 
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NO GAMBAR KETERANGAN 

      

10 

 

Pembongkaran sampel 

uji tanah yang telah 

dilakukan uji CBR 

Laboratorium 
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